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SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan MakalelerSCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan MakalelerI. Fracture resistance of endodontically treated premolars restored with CAD-CAM onlaysFracture resistance of endodontically treated premolars restored with CAD-CAM onlaysOzan G., MERT EREN M., DİKMEN B., YILDIZ AVŞAR E.AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.35, sa.6, ss.308-314, 2022 (SCI-Expanded)II. Comparative evaluation of a fissure sealant and a flowable composite: A 36-month split-mouth,Comparative evaluation of a fissure sealant and a flowable composite: A 36-month split-mouth,randomized clinical studyrandomized clinical studyOzan G., Sancakli H., Erdemir U., Yaman B. C., Yildiz S., Yıldız E.JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.123, 2022 (SCI-Expanded)III. Comparison via Digital Radiography of Radiopacity Levels o f Composite Materials with VariousComparison via Digital Radiography of Radiopacity Levels o f Composite Materials with VariousShades and ViscositiesShades and ViscositiesOZAN G., YAZICIOĞLU O., Tatar H., Yildiz S. O.JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION, cilt.37, sa.2, ss.170-176, 2022(SCI-Expanded)IV. Comparison of restorative materials and surface alterations after  prebiotic and probiotic beverages:Comparison of restorative materials and surface alterations after  prebiotic and probiotic beverages:A nanoindentation and SEM studyA nanoindentation and SEM studyEren M. M., Ozan G., Bilmez Z. Y., Gurcan A. T., YÜCEL Y. Y.MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.85, sa.2, ss.499-509, 2022 (SCI-Expanded)V. Effect o f surface sealant on surface roughness and bacterial adhesion of bulk-fill compositesEffect o f surface sealant on surface roughness and bacterial adhesion of bulk-fill compositesOZAN G., Eren M. M., Vatansever C., ERDEMİR U.POLYMERS & POLYMER COMPOSITES, cilt.29, sa.9_suppl, 2021 (SCI-Expanded)VI. Microtensile bond strength of different modes of universal adhesives to  radiotherapy-affectedMicrotensile bond strength of different modes of universal adhesives to  radiotherapy-affecteddentindentinOzan G., Owda R., Bektaş Kayhan K., Erdemir U., Şar Sancaklı H.JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.35, sa.9, ss.901-912, 2021 (SCI-Expanded)VII. Streptococcus Mutans adhesion to  dental restorative materials after  polishing with various systems:Streptococcus Mutans adhesion to  dental restorative materials after  polishing with various systems:A Confocal Microscopy studyA Confocal Microscopy studyMert Eren M., Ozan G., Erdemir U., Vatansever C.Acta Microscopica, cilt.30, sa.2, ss.102-113, 2021 (SCI-Expanded)VIII. Effect o f black tea and matrix metalloproteinase inhibitors on eroded dentin in situ.Effect o f black tea and matrix metalloproteinase inhibitors on eroded dentin in situ.Ozan G., Sar S., Yucel T.Microscopy research and technique, cilt.83, ss.834-842, 2020 (SCI-Expanded)IX. Obezite ile Diş Çürüğü ve Dental Erozyon Arasındaki İlişkilerin DeğerlendirilmesiObezite ile Diş Çürüğü ve Dental Erozyon Arasındaki İlişkilerin DeğerlendirilmesiOZAN G., YILDIZ E.Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.116-122, 2020 (SCI-Expanded)X. Color stability o f bulk-fill composites immersed in different drinksColor stability o f bulk-fill composites immersed in different drinksErdemir U., Kaner A. O., Eren M. M., Ozan G., Yıldız E.COLOR RESEARCH AND APPLICATION, cilt.43, sa.5, ss.785-793, 2018 (SCI-Expanded)XI. Prevalence of dental injuries and awareness regarding mouthguards among basketball players andPrevalence of dental injuries and awareness regarding mouthguards among basketball players andcoachescoachesTiryaki M., Saygi G., Yildiz S., Yildirim Z., Erdemir U., Yucel T.JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.57, sa.11, ss.1541-1547, 2017 (SCI-Expanded)
Diğer Dergilerde Yayınlanan MakalelerDiğer Dergilerde Yayınlanan MakalelerI. EFFECT OF THERMAL CYCLING ON MICROHARDNESS VALUES OF RESIN COMPOSITES WITH DIRECTEFFECT OF THERMAL CYCLING ON MICROHARDNESS VALUES OF RESIN COMPOSITES WITH DIRECTAND INDIRECT INDICATIONS CURED BY DIFFERENT POLYMERIZATION TECHNIQUESAND INDIRECT INDICATIONS CURED BY DIFFERENT POLYMERIZATION TECHNIQUESMert Eren M., Ozan G., Günal Ş., Erol M., Keleşoğlu E., Yazıcı İ., Şar Sancaklı H.Stomatology edu journal, cilt.10, sa.1, ss.19-25, 2023 (Hakemli Dergi)II. Ön ısıtma işleminin BİS-GMA’lı ve BİSGMA’sız iki farklı kompozit reçinenin mikrosertliği veÖn ısıtma işleminin BİS-GMA’lı ve BİSGMA’sız iki farklı kompozit reçinenin mikrosertliği ve



polimerizasyon derinliği üzerine etkisipolimerizasyon derinliği üzerine etkisiKeleş Z. H., Ozan G.Current research in dental sciences (Online), cilt.33, sa.2, ss.79-83, 2023 (Hakemli Dergi)III. DENTIN DEGRADOMICS IN DENTIN EROSIONDENTIN DEGRADOMICS IN DENTIN EROSIONOzan G., Berkman M., Şar Sancaklı H.Stomatology Edu Journal, cilt.9, sa.1, ss.55-62, 2022 (Hakemli Dergi)IV. ANTIMICROBIAL EFFECT OF PROPOLIS DROPS ON ORAL PATHOGENS IN VITROANTIMICROBIAL EFFECT OF PROPOLIS DROPS ON ORAL PATHOGENS IN VITROOzan G., Mert Eren M., Vatansever C.Selcuk Dental Journal, cilt.8, sa.3, ss.673-678, 2021 (Hakemli Dergi)V. Evaluation of Adults' Knowledge on Dental Caries and Oral Habits and Perception on the Oral-Evaluation of Adults' Knowledge on Dental Caries and Oral Habits and Perception on the Oral-Systemic RelationshipSystemic RelationshipErdemir U., Ozan G., Guneysu L. E., Yıldız E.MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.22, sa.3, ss.214-223, 2021 (ESCI)VI. Effect Effect o f o f dental dental education education on on knowledge knowledge and and clinical clinical behavior behavior o f o f turkish dentists’  regarding oral-turkish dentists’  regarding oral-systemic health of geriatric patientssystemic health of geriatric patientsOzan G., Yıldız E., Özel Yıldız S.Brazilian Dental Science, cilt.24, sa.4, ss.1-11, 2021 (Scopus)VII. A Comparison Of Surface Roughness Values of Various Restorative Materials Immersed inA Comparison Of Surface Roughness Values of Various Restorative Materials Immersed inPedodontic Pre- and ProbioticsPedodontic Pre- and ProbioticsOzan G., Mert Eren M., Gürcan A. T., Yıldırım Bilmez Z., Yücel Yücel Y.BIOINTERFACE RESEARCH IN APPLIED CHEMISTRY, cilt.11, sa.5, ss.1-8, 2021 (Scopus)VIII. Antimicrobial activity o f sapindus mukorossi and saponaria o fficinalis extracts on streptococcusAntimicrobial activity o f sapindus mukorossi and saponaria o fficinalis extracts on streptococcusmutans and enterococcus faecalismutans and enterococcus faecalisMert Eren M., Dikmen B., Vatansever C., Servi H., Yeğin H. C., Ozan G.Annals of Medical Research, cilt.28, sa.3, ss.516-519, 2021 (Hakemli Dergi)IX. Effect o f L ight Curing Modes on the Color Stability o f a Nanohybrid Composite Immersed inEffect o f L ight Curing Modes on the Color Stability o f a Nanohybrid Composite Immersed inDifferent BeveragesDifferent BeveragesOzan G., Şar Sancaklı H., Tiryaki M., Serbes I.Odovtos International Journal of Dental Sciences, cilt.22, sa.2, ss.1-11, 2020 (ESCI)X. EFFECTS OF ACIDIC/ALCOHOLIC BEVERAGES ON THE SURFACE ROUGHNESS OF COMPOSITE RESINSEFFECTS OF ACIDIC/ALCOHOLIC BEVERAGES ON THE SURFACE ROUGHNESS OF COMPOSITE RESINSLIGHT-CURED FOR TWO DIFFERENT PERIODS OF TIMELIGHT-CURED FOR TWO DIFFERENT PERIODS OF TIMEOZAN G., MERT EREN M., ŞAR SANCAKLI H., ÖZEL YILDIZ S., YILDIZ E.Stomatology Edu Journal, cilt.6, sa.4, ss.221-229, 2019 (Hakemli Dergi)XI. Effects o f different kinds of beers on the surface roughness of glazed and polished methacrylate andEffects o f different kinds of beers on the surface roughness of glazed and polished methacrylate andSilorane-based composites: a 1-month studySilorane-based composites: a 1-month studyErdemir U., Tiryaki M., Saygi G., Yücel T., Yildiz S., Yıldız E.ANNALI DI STOMATOLOGIA, cilt.8, sa.1, ss.23-28, 2017 (ESCI)XII. Multipl Miyelomada Kemoterapi Sonrası Koruyucu ve Restoratif  Tedaviler: Bir  Olgu SunumuMultipl Miyelomada Kemoterapi Sonrası Koruyucu ve Restoratif  Tedaviler: Bir  Olgu SunumuSAYGI G., ŞAR SANCAKLI H.TDB Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.8-11, 2016 (Hakemli Dergi)XIII. Dentin Hypersensitivity and Recent Developments in Treatment Options: A Mini ReviewDentin Hypersensitivity and Recent Developments in Treatment Options: A Mini ReviewERDEMİR U., OZAN G., YÜCEL T., YILDIZ E.JSM Dentistry, sa.4, ss.1072-1077, 2016 (Hakemli Dergi)XIV. Effects o f Enetgy and Sports Drinks on Tooth Structures and Restorative MaterialsEffects o f Enetgy and Sports Drinks on Tooth Structures and Restorative MaterialsERDEMİR U., YILDIZ E., SAYGI G., ALTAY N., MERT EREN M., YÜCEL T.World Journal of Stomatology, cilt.5, sa.1, ss.1-7, 2016 (Hakemli Dergi)XV. Sürnümerer bir  diş ile görülen füzyon: Bir  Olgu BildirimiSürnümerer bir  diş ile görülen füzyon: Bir  Olgu BildirimiSAYGI G.7TEPE KLİNİK, cilt.1, sa.1, ss.75-78, 2016 (Hakemli Dergi)XVI. EFFECT OF SURFACE SEALING ON STAIN RESISTANCE OF A NANO-HYBRID RESIN COMPOSITE.EFFECT OF SURFACE SEALING ON STAIN RESISTANCE OF A NANO-HYBRID RESIN COMPOSITE.SAYGI G., Karakoç Gence P., Serbes I., ÖZEL YILDIZ S., ERDEMİR U., YÜCEL T.



J Istanbul Univ Fac Dent, sa.49, ss.23-30, 2015 (Hakemli Dergi)XVII. Dental Erozyon: Etyolo ji, Tanı, Tedavi Yöntemleri ve Yeni GelişmelerDental Erozyon: Etyolo ji, Tanı, Tedavi Yöntemleri ve Yeni GelişmelerŞAR SANCAKLI H., SAYGI G.TDBD Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, sa.141, ss.70-75, 2014 (Hakemsiz Dergi)XVIII. Spor Yaralanmalarının Önlenmesinde Ağız Koruyucu KullanımıSpor Yaralanmalarının Önlenmesinde Ağız Koruyucu KullanımıTİRYAKİ M., SAYGI G.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, sa.7, ss.87-95, 2013 (Scopus)
Kitap & Kitap BölümleriKitap & Kitap BölümleriI. Endodontik Tedavili Dişlerin RestorasyonuEndodontik Tedavili Dişlerin RestorasyonuŞar Sancaklı H., Ozan G.Cohen's Pathways of Pulp, Doç.Dr. Ayça Yılmaz,Dr. Turgut Yağmur Yalçın, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi,Ankara, ss.530-546, 2023II. Vaka SunumuVaka SunumuOzan G., Tiryaki M.Gülüş Analizi, Prof.Dr. Uğur Erdemir, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.231-246, 2023III. Dental DeneyimDental DeneyimTiryaki M., Ozan G.Gülüş Analizi, Prof.Dr. Uğur Erdemir, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.17-30, 2023IV. Güncel Reçine Kompozit MateryallerGüncel Reçine Kompozit MateryallerOzan G., Mert Eren M.Estetik Diş Hekimliği Akıl Notları, Prof.Dr. Uğur ERDEMİR, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.1-26, 2021V. Ülkemizde ve Dünyada Diş Macunu Tüketim Miktarı, F ırçalama Sıklığı ve Fırça Değiştirme SıklığıÜlkemizde ve Dünyada Diş Macunu Tüketim Miktarı, F ırçalama Sıklığı ve Fırça Değiştirme Sıklığıİşmen A. T., Ozan G.Diş Macun ve Kremleri, Prof.Dr. Dilek ARSLANTUNALI TAĞTEKİN, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.14-16, 2020VI. ADEZİV SİMANTASYON PROTOKOLÜNDE GÜNCEL CAD-CAM RESTORATİF MATERYALLERİNE YÖNELİKADEZİV SİMANTASYON PROTOKOLÜNDE GÜNCEL CAD-CAM RESTORATİF MATERYALLERİNE YÖNELİKYÜZEY HAZIRLIK UYGULAMALARIYÜZEY HAZIRLIK UYGULAMALARIŞar Sancaklı H., Ozan G.Restoratif Diş Hekimliği Kapsamındaki İndirekt Restorasyonlar ve Bu Alanda Dijital Uygulamaların Yeri ve Önemi,Yasemin BENDERLİ GÖKÇE, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.64-70, 2020
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarHakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarI. Effect o f experimental theaflavin varnishes on dentin erosionEffect o f experimental theaflavin varnishes on dentin erosionOzan G., Şar Sancaklı H., Batu Ş., Erdal M. S., Gürbüz Yurtsever A., Şengelen A., Önay Uçar E., Özel Yıldız S.CED/NOF IADR Oral Health Research Congress, Rodos, Yunanistan, 21 - 23 Eylül 2023, ss.131II. Bir  Bireydeki Çürük Risk Tayini İle Kombine Yapılan Koruyucu Restorasyonların 1 Aylık TakibiBir  Bireydeki Çürük Risk Tayini İle Kombine Yapılan Koruyucu Restorasyonların 1 Aylık TakibiOzan G., Tekin B.IV. PREVENT FROM CARIES SYMPOSIUM, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2023, ss.85-86III. The Effect o f An Alcoholic Beverage on Composite Resins Polished with Various Polishing Systems.The Effect o f An Alcoholic Beverage on Composite Resins Polished with Various Polishing Systems.Ozan G., Yıldız E., Kaynak C. N., Yılmaz C. E., Çetin A. İ.7th International Congress on Adhesive Dentistry, Konya, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2023, ss.37IV. Effect o f Re-Polishing on the Physical Properties o f Artificially Aged CompositesEffect o f Re-Polishing on the Physical Properties o f Artificially Aged CompositesOzan G., Çalışkan İ. N., Meftahpour H., Tekin B., Bayram E. V., Öz M., Tepe H., Yaman B. C., Şar Sancaklı H.7th International Congress of Adhesive Dentistry 2023, Konya, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2023, ss.19V. Effect o f Silver Diamine Fluoride on Microshear Bond Strength of Adhesive Cements to  DentinEffect o f Silver Diamine Fluoride on Microshear Bond Strength of Adhesive Cements to  DentinMert Eren M., Yavuz C. E., Ozan G.



7th International Congress on Adhesive Dentistry, Konya, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2023, ss.40VI. Evaluation of the effects o f two different light curing units on surface roughness of restorativeEvaluation of the effects o f two different light curing units on surface roughness of restorativematerialsmaterialsGürcan A. T., Mert Eren M., Ozan G.16. Avrupa Pediatrik Dişhekimliği Akademisi Kongresi, Lisbon, Portekiz, 15 - 18 Haziran 2022, cilt.1, ss.19VII. Influence of Different Polishing Systems on the Surface Roughness of Resin CompositesInfluence of Different Polishing Systems on the Surface Roughness of Resin CompositesMert Eren M., Ozan G., Beydili S. N., Batu Eken Z.Avrupa Prostodonti Derneği 44. Uluslararası Konferansı, Athens, Yunanistan, 30 Eylül - 02 Ekim 2021, cilt.1, sa.1,ss.1-75VIII. Comparison of Microhardness Values of Composite Materials with Indirect Indications after  ThermalComparison of Microhardness Values of Composite Materials with Indirect Indications after  ThermalCyclingCyclingMert Eren M., Ozan G., Günal Ş., Erol M., Keleşoğlu E., Yazıcı İ.10th Virtual Conseuro 2021 Congress, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2021, ss.32IX. Elasticity Modulus and Nanohardness Values of Various Restorative MaterialsElasticity Modulus and Nanohardness Values of Various Restorative MaterialsOzan G., Mert Eren M., Yıldırım Bilmez Z., Gürcan A. T., Yücel Yücel Y.10th Virtual Conseuro 2021 Congress, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2021, ss.18X. DİŞ RENGİ SEÇİMİNDE AYDINLATMA KOŞULLARININ TUTARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİDİŞ RENGİ SEÇİMİNDE AYDINLATMA KOŞULLARININ TUTARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİOzan G., Tiryaki M., Mert Eren M., Şar Sancaklı H.24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi , İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2020, ss.1-11XI. Bitirme ve Cila İşlemlerinin Dişeti Rengindeki Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne EtkisiBitirme ve Cila İşlemlerinin Dişeti Rengindeki Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne EtkisiMERT EREN M., BATU Z., OZAN G.Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.1XII. Evaluation of Streptococcus Mutans Adhesion of Different Types of Materials Used for PosteriorEvaluation of Streptococcus Mutans Adhesion of Different Types of Materials Used for PosteriorRestorationsRestorationsOZAN G., Mert Eren M., Vatansever C., ERDEMİR U.25. Uluslararası Türk Dişhekimleri Birliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, cilt.1, ss.1XIII. Minimal Invasive Management of A Diastema Case with Occlusal ManagementMinimal Invasive Management of A Diastema Case with Occlusal ManagementŞAR SANCAKLI H., OZAN G.FDI 2018 World Dental Congress, Buenos Aires, Arjantin, 5 - 08 Eylül 2018, cilt.68, sa.2, ss.85-123XIV. Awareness on Relation Between Oral and General Health Among PatientsAwareness on Relation Between Oral and General Health Among PatientsERDEMİR U., OZAN G., Güneysu L. E., YILDIZ E.FDI 2018 World Dental Congress, Buenos Aires, Arjantin, 5 - 08 Eylül 2018, cilt.68, sa.2, ss.85-123XV. Multidisipliner Adeziv Estetik Restoraif DişhekimliğiMultidisipliner Adeziv Estetik Restoraif DişhekimliğiTİRYAKİ M., OZAN G., YILDIZ E., YÜCEL T.İstanbul Dişhekimleri Odası Mesleki Geliştirme Programı, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Temmuz 2018, ss.1XVI. Multidisipliner Adeziv Estetik Restoratif  DişhekimliğiMultidisipliner Adeziv Estetik Restoratif  DişhekimliğiOZAN G., YILDIZ E., TİRYAKİ M., YÜCEL T.İstanbul Diş Hekimleri Odası Mesleki Geliştirme Programı, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Temmuz 2018, cilt.1, ss.1XVII. Effect o f Immersion Media on Color Stability o f Bulk-Fill CompositesEffect o f Immersion Media on Color Stability o f Bulk-Fill CompositesERDEMİR U., Özsoy A., MERT EREN M., SAYGI G., YILDIZ E.The 2017 ADM Annual Meeting, Nürnberg, Almanya, 5 - 07 Ekim 2017, ss.7XVIII. Evaluation Of Surface Roughness Values Of Composite Resins Immersed In Beverages With/WithoutEvaluation Of Surface Roughness Values Of Composite Resins Immersed In Beverages With/WithoutAlcoholAlcoholSAYGI G., MERT EREN M., ŞAR SANCAKLI H., YILDIZ E.TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.3XIX. Ortodontik Tedavi Sonrası Diastemaların Direkt Kompozit Reçine ile Rehabilitasyonu: İki OlguOrtodontik Tedavi Sonrası Diastemaların Direkt Kompozit Reçine ile Rehabilitasyonu: İki OlguSunumuSunumuSAYGI G., YÜCEL T.20. Restoratif Diş Derneği Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2016, ss.1XX. KOMPOZİTLERİN ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEKİ YÜZEY MİKROSERTLİK DEĞİŞİMİNİNKOMPOZİTLERİN ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEKİ YÜZEY MİKROSERTLİK DEĞİŞİMİNİNİNCELENMESİİNCELENMESİ



Mert Eren M., SAYGI G., Yıldırım Z., ŞAR SANCAKLI H., YÜCEL T., YILDIZ E.TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016, ss.97XXI. YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ SONRASI AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMUYÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ SONRASI AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMUSAYGI G., ŞAR SANCAKLI H., YÜCEL T.TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016, ss.9XXII. Satisfaction With the Custom-Fitted Mouthguards Among Basketball PlayersSatisfaction With the Custom-Fitted Mouthguards Among Basketball PlayersTİRYAKİ M., SAYGI G., ERDEMİR U., ÖZEL YILDIZ S.IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition (March 11-14, 2015) (Boston, Massachusetts), Boston, AmerikaBirleşik Devletleri, 11 - 14 Mart 2015, ss.94XXIII. Fracture Resistance of Endodontically Treated Premolars Restored with CAD/CAM OnlayFracture Resistance of Endodontically Treated Premolars Restored with CAD/CAM OnlayRestorationsRestorationsMERT EREN M., DİKMEN B., SAYGI G., YÜCEL T., YILDIZ E.FDI Istanbul 2013, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.327XXIV. Dentists’  Knowledge on the Oral Manifestations of Systemic DiseasesDentists’  Knowledge on the Oral Manifestations of Systemic DiseasesERDEMİR U., ALTAY N., SAYGI G., ÖZEL YILDIZ S., YÜCEL T., YILDIZ E.FDI Istanbul 2013, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.355XXV. Patients Knowledge of the Relation of Dental Health and Systemic DiseasesPatients Knowledge of the Relation of Dental Health and Systemic DiseasesŞAR SANCAKLI H., SAYGI G., ALTAY N., ÖZEL YILDIZ S., ERDEMİR U., YÜCEL T., YILDIZ E.FDI Istanbul 2013, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.353XXVI. Effect o f L ight-curing Modes on Stain Susceptibility o f a Nano-hybrid Resin CompositeEffect o f L ight-curing Modes on Stain Susceptibility o f a Nano-hybrid Resin CompositeSerbes I., SAYGI G., Karakoç Gence P., TİRYAKİ M., YÜCEL T.FDI Istanbul 2013, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.146XXVII. Effect o f Surface Sealing on Stain Resistance of a Nano hybrid Resin CompositeEffect o f Surface Sealing on Stain Resistance of a Nano hybrid Resin CompositeSerbes I., SAYGI G., ERDEMİR U., ÖZEL YILDIZ S.Conseuro 2013, Paris, Fransa, 9 - 11 Mayıs 2013, cilt.17, ss.1090XXVIII. Dental injury experience and mouthguard knowledge of basketball players and coaches in İstanbulDental injury experience and mouthguard knowledge of basketball players and coaches in İstanbulÖzel Yıldız S., Tiryaki M., Ozan G.6th biennial meeting of EFCD, Paris, Fransa, 9 - 11 Mayıs 2013, cilt.17, ss.1100
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